
 

 

 

 

 

 

 
BLACHY ALUMINIOWE RYFLOWANE  

Gatunki: 
1050A,  5754 
(EN 573-3, EN 485-1,2,3,4) 

Stan utwardzenia: 
H114 ,H144;  H224;  H244 ; H184 
(EN 515) 

Grubość blachy: 2,0  - 4,0 


